Rybno, dnia 08.09.2021 .

Znak sprawy: RGK.271.7.2021

Ogtoszenie o zamowieniu: 2021/BZP 00167113/01

Gmina Rybno dziatajgc jako Zamawiajgcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie
podstawowym na zadanie pn. ,Modernizacja Sali gimnastycznej w Rybnie” w odpowiedzi na
zapytania do SWZ oferentéw wyjasnia:

1. Czy zamawiajacy dla polepszenia jakosci podtogi bedzie wymagat do zastosowania
wyktadziny sportowej, ktdrej wierzchnig warstwe stanowi wyktadzina PCV o grubosci min
7,5 mm ktéra posiada wielowarstwowa warstwe uzytkowa o grubosci min 2 mm?
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyktadziny sportowej z wierzchnig warstwa uzytkowg
min. 2mm. Grubos¢ catkowita wyktadziny w przedziale jak wskazano w projekcie.

2. Dodatkowo czy Zamawiajacy bedzie wymagat, aby wyktadzina sportowa PCV na Sali
gimnastycznej posiadata wymienione nize] certyfikaty federacji sportowych?
a. Certyfikat FIBA
b. Certyfikat IHF
c. Certyfikat FIBA
d. Certyfikat EHF

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga wykonania podtogi sportowej zgodnej z normg PN EN 14 904,
Wykonana podtoga powinna posiada¢ nastepujgce certyfikaty:

1) atest higieniczny - $wiadectwo informujgce, iz wyréb (podfoga sportowa) podczas
uzytkowania zgodnego z zaleceniami producenta, nie wptywa negatywnie na zdrowie i
srodowisko,

2) certyfikat CE lub réwnowainy wydany przez niezalezny podmiot uprawniony do
kontroli jakosci, potwierdzajacy, ze dostarczona nawierzchnia podtogi sportowej
(wykfadzina sportowa) odpowiada normie PN EN 14 904 |ub specyfikacjom technicznym.




